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CARACTERIZACAO GEOTE~CNICA DE SOLOS DE ALTERACAO DE ROCHAS ARENOSAS DO
GRUPO ITARARE NA REGIAO DE CAMPINAS - SP

Daniel Luis Mantovani Marsura*, David de Carvalho.

Resumo

O Grupo ltararé é um grupo de formacdes geoldgicas pertencentes a Bacia do Parana. As rochas sedimentares
atribuidas a esse Grupo também afloram na regido de Campinas-SP, na qual amostras foram extraidas e

caracterizadas.
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Introducéo

O Grupo Itararé é um grupo de formacdes
geoldgicas pertencentes a Bacia do Parana. As rochas
sedimentares atribuidas ao Grupo Itararé afloram na borda
leste da Bacia do Parand nos estados de S&o Paulo,
Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sao
constituidas por litotipos variados, desde lamitos até
diamictitos. Em Campinas-SP predominam os litotipos
arenosos?, que apresentam normalmente perfis de solo
com espessura de até 10-12 metros e predominio de
horizontes saproliticos no perfil de alteragao3.

Este projeto teve como objetivo contribuir para a
caracterizacdo geotécnica, através de ensaios laboratoriais
em amostras deformadas e indeformadas, dos solos de
alteracdo desenvolvidos a partir das rochas arenosas
atribuidas ao Grupo Itararé em Campinas-SP.

Resultados e Discusséo

Em um talude de exposicao de solos de alteragéo
de arenitos foram coletadas duas amostras (deformadas e
indeformadas).

Em relagdo as amostras deformadas, o ensaio
granulométrico seguiu a norma NBR 7181/84 da ABNT e
foi realizado por uma combinacdo de peneiramento e
sedimentacdo. Apdés o processo de peneiramento, uma
pequena quantidade da amostra (100g) seguiu para o
processo de sedimentacdo. Vérias leituras foram
realizadas como a temperatura e a altura da queda.

Os limites de liquidez e de plasticidade seguiram
as normas NBR 6459/84 e NBR 7180/84 da ABNT,
respectivamente. O limite de liquidez é definido como a
umidade abaixo da qual o solo se comporta como material
plastico, ou seja, € a umidade de transicdo entre o0s
estados liquido e plastico do solo. JA& o limite de
plasticidade é tido como o teor de umidade em que o solo
deixa de ser plastico, tornando-se quebradico, ou seja, € a
umidade de transicdo entre os estados plastico e semi-
sélido do solo. Esses ensaios foram realizados a partir de
misturas homogeneizadas da amostra com agua. Os
limites encontrados foram: limite de liquidez (LL) 31,9% e
limite de plasticidade (LP) 22,6%. O indice de plasticidade
(LL — LP) se baseou em 9,3%.

Nas amostras indeformadas foram realizados os
ensaio de compressao triaxial e o0 ensaio de cisalhamento
direto que obteve o angulo de atrito (30,1°) e o valor da
coesdo (8,2 kPa). Com esses valores, foi possivel analisar
a estabilidade de um talude de 7 metros de altura,
utilizando o método de Fellenius, com peso especifico de

16,6 kN/m3, inclinagé@o de 30 graus e sobrecarga de 20kPa
(conforme a NBR 11.682-09/ABNT).

Figura 1. Solo do Grupo Itararé em Campinas-SP

Figura 2. Estabilidade e fator de seguranca do talude

Conclusodes

Diante dos dados dos ensaios realizados, foi
possivel caracterizar o solo como franco arenoso e pouco
plastico. Os ensaios de resisténcia permitram a
determinacéo da coesédo e angulo de atrito do solo. Estes
parametros permitem a utilizagcdo de calculos de
capacidade de carga de fundacbes e estabilidade de
taludes. A andlise da estabilidade do talude em questédo
indica que o mesmo atende o coeficiente de seguranca de
1,5.
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